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VISION-LITE®
Szkto antyrefleksyjne
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Opis

VISION-LITE®
SZKLO
ANTYREFLEKSYJNE

VISION-LITE® to powlekane szkto antyrefleksyjne, o obnizonym odbiciu $wiatta na
powierzchni przy jednoczesnej niezrownanej przezroczystosci. Efekt antyrefleksyjny
osigga sie poprzez napylanie w polu magnetycznym warstwy z tlenkdw metali na ekstra
biate szkto bazowe DIAMANT®. W celu maksymalizacji redukcji odbicia swiatta powtoka
musi znajdowacd sie na obu zewnetrznych stronach przeszklenia.

Zastosowania

VISION-LITE® doskonale nadaje sie do wszelkich zastosowan wymagajgcych
maksymalnej przeziernosci i niezrownanej widocznosci przez szkto w potgczeniu
z bezpieczenstwem szkta laminowanego STADIP®.

Zastosowania zewngtrzne
e Witryny sklepowe

e Lobby i wejscia do budynkow
uzytkowych i biurowcoéw

e Salony wystawowe

e Balustrady i oszklone elementy punktéw
widokowych (elementy krajobrazowe,
restauracje panoramiczne, itd.)

e Sterownie, rezyserki, pomieszczenia
obserwacyjne

e Ekrany separacyjne do uzytku na
stadionach

Zastosowania wewngtrzne
e Gabloty muzealne i sklepowe

e Ekrany chronigce obrazy, rysunki,
fotografie

o Wewnetrzne scianki dziatowe i kabiny
(szpitale, pomieszczenia czyste,
rezyserki, sale konferencyjne, kabiny
ttumaczy, itd.)

e Ekrany i kabiny na potrzeby ogroddéw
zoologicznych i akwariow
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Zalety

. /\//czym niezaktocona widocznode
przez szkto

Szkto VISION-LITE® ma o$smiokrotnie
nizsze odbicie sSwiatta niz szkto
standardowe, co zapewnia wysoki
poziom przeziernosci szkta oraz lepsza
widocznosé przedmiotow.

Odbicie éwiatta widzialmego ((R)
\'
7/

Konwencjonalne szkto ptaskie: 8%

2\
/.

VISION-LITE® STADIP®: 1%

o Wierne oddanie bolorow

Szkto VISION-LITE® wytwarzane jest
na ekstra biatym szkle DIAMANT?®,

najbardziej neutralnym szkle bazowym

Saint-Gobain Glass. Takie zestawienie
zapewnia wierne oddanie kontrastéw
i koloréw przez szybe.
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o Bezpieczenctwo i ochrona przed
promieniami
Szkto VISION-LITE® jest dostepne
w formie laminowanego szkta
bezpiecznego STADIP® PROTECT,
majgcego lepsze parametry
zabezpieczajace, antywtamaniowe
i ochrony przed promieniami UV.

o Wigksze rozmiary
Szkto VISION-LITE dostepne jest
w duzych rozmiarach, dostosowanych do
potrzeb witryn sklepowych, lobby oraz
okien wielkopowierzchniowych.

o Lzolacjo akustyczna

Szkto VISION-LITE® mozna laminowac
z folig STADIP® SILENCE w celu uzyskania
lepszych parametréw izolacji akustyczne;.

o Lzolacja. cieplna

Szkto Semi VISION-LITE® (z powtoka
z jednej strony) mozna taczyc¢ ze szktem
powlekanym niskoemisyjnym w celu
wytwarzania wysokowydajnych szyb
zespolonych.




Uwaga: szkto VISION-LITE® jest
rowniez dostepne z powtoka
antyrefleksyjng nadajaca sie do
hartowania VISION-LITE® I,

na potrzeby konkretnych
zastosowan budowlanych.
Wiecej informacji otrzymasz
kontaktujac sie z nami.

ASORTYMENT

Szkto VISION-LITE® dostepne jest jako:

- Szkto monolityczne powlekane tylko na jednej stronie: Semi VISION-LITE®

- Szkto laminowane, sktadajgce sie z dwodch laminowanych ze sobg tafli szkta
Semi VISION-LITE®: VISION-LITE® STADIP®

Aby szkto uzyskato wtasciwosci antyrefleksyjne, musi by¢ powlekane z obu stron.

Sktad Szkto bazowe Wymiary

Semi VISION-LITE® 4mm, 6mm

Szkto ekstra

VISION-LITE® STADIP® biate DIAMANT 6000x3210
(o el 44.2,64.2, 66.2

Inne grubosci i wymiary na Zyczenie
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Parametry uzytkowe

Szkto VISION-LITE® spetnia wymagania produktéw Klasy A wedtug europejskich norm
dotyczacych szkta monolitycznego EN1096-1i EN1096-2.

VISION-LITE® stosowane jest w laminowanym szkle bezpiecznym, uzyskujac lepsze

parametry bezpieczenstwa w poréwnaniu do standardowego szkta biatego.

Przepuszczalnos$é swiatta TL%

Odbicie swiatta LR%

Sktad

44.2
55.2
66.2
64.2

VISION-LITE
STADIP*

97
96
96
96

*na szkle bazowym DIAMANT®

PLANICLEAR
STADIP

89
88
88
89

VISION-LITE
STADIP*

1

1
1

PLANICLEAR
STADIP

0 0 0 o

Szkto VISION-LITE® mozna sktada¢ w szyby zespolone i tgczyé z niskoemisyjnym szktem
powlekanym w celu uzyskania lepszych parametrdw izolacji cieplnej. Wiecej informacji na
temat taczenia z powtoka niskoemisyjng uzyskasz kontaktujac sie z nami.

Dwukomorowa szyba zespolona

Przepuszczalnosé

L Odbicie swiatta Ug (W/mZ3K)
Tafla 1 Tafla 2 sSwiatta

VISION-LITE STADIP 44.2 94% 2% 25
VISION-LITE
STADIP 44.2 PLANITHERM XN* /

Semi VISION-LITE 44.2 89% 2% 1.1
PLANICLEAR PLANITHERM XN* / 79% 1% 11
STADIP 44.2 PLANICLEAR 44.2

*na szkle bazowym PLANICLEAR®
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Przetwarzanie i montaz

Szkto VISION-LITE® moze by¢ poddawane réznym formom obrébki, takim jak laminowanie,
ciecie, wiercenie, montaz w szyby zespolone, itd.

Szkta VISION-LITE® nie mozna hartowadé - aby uzyskac¢ informacje na temat zastosowan
w budownictwie wymagajgcych hartowanego szkta bezpiecznego, skontaktuj sie z nami.

Na potrzeby zastosowan zewnetrznych szkto VISION-LITE® mozna zestawiacé
w szyby zespolone, sktadajgce sie z 2 tafli laminowanego szkta VISION-LITE®. W
takim przypadku wszystkie cztery pozycje pokrywane sa powtoka antyrefleksyjna.
W celu poprawy parametrow izolacji cieplnej, wewnetrzng powtoke wewnetrznej tafli
laminowanej mozna zastapi¢ powtoka niskoemisyjna, taka jak PLANITHERM® XN.

Wazna uwaga

e W przypadku zastosowan wewnetrznych poziomych (gabloty muzealne, potki,
stoty, itd.) nalezy starac sie ograniczy¢ dotykanie powierzchni szkta palcami, aby nie
pozostawic¢ odciskéw palcdw ani zarysowan.

W przypadku zastosowan dachowych nie zaleca sie ustawiania powtoki antyrefleksyjnej
skierowanej na zewnatrz (pozycja nr 1).

W celu zastosowan zewnetrznych (np. witryny sklepowe), zaleca sie przeprowadzenie
ogledzin probki w planowanej lokalizacji. W pewnych warunkach oswietleniowych
oraz pod pewnymi katami obserwacji widoczne moze by¢ bardzo niskie odbicie
szczatkowe szkta VISION-LITE®. Przy obserwacji pod katem prostym, ma ono lekko
niebieskawy odcien i moze sie nieznacznie roznic.
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